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Отсутствие методики проектирования составов стекол с учетом водородной проницаемости существенно осложняет выбор композиций. Согласно основному принципу материаловедения состав определяет структуру, а структура – свойства, поэтому актуальной является задача прогнозирования структуры стекол водородных микробаллонов для экспериментов по УТС. Изучена группа силикатных, боро-, алюмо- и алюмоборосиликатных стекол (N=97 композиций), поскольку чаще всего микросферы изготавливают из стекол на основе системы Na2O-SiO2. Рассчитаны силикатный модуль nSi [1]; фактор связности структуры Y [2]; коэффициент водородной проницаемости KH [3]. Доказано, что при проектировании композиций для микросфер модуль может применяться в качестве критерия для прогнозирования структуры стекол для изготовления микросфер и водородной проницаемости.
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	Рис. 1  Изменение параметров стекол на основе системы Na2O-SiO2 (сили​кат​ных, боросиликатных, алюмо​сили​катных,  алюмоборосиликатных): 
1 - lgnSi,
2 – lgY,
3 - lgKH.

lgY=0,46+0,06lgnSi, (=0,71

lgKH=-27,82+4,07lgnSi, (=0,98

(( - коэффициент корреляции)
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