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Предложен метод измерения плотности слоев из наночастиц тяжелых элементов с использованием компьютерного рентгеновского микротомографа, заключающийся в том, что параллельно с нанесением слоя на подложку слой из наночастиц осаждается на стоящий рядом тонкий графитовый стержень – «свидетель». Средний диаметр частиц около 100 нм. При одинаковых режимах работы томографа на эталонных слоях металла измеряется коэффициент пропускания для данного металла. Из полученных коэффициентов пропускания рентгеновских изображений «шапочки» на графитовом стержне определяется эффективная толщина teff., которая делится на реальную толщину tL и умножается на плотность металла Do. Эта процедура позволяет определить плотность слоя

Deff= Do∙teff /tL    

Наши рентгеновские измерения позволили нам впервые установить, что плотность слоя наночастиц висмута толщиной около 100 микрон уменьшается по высоте (снизу в вверх) от 130 мг/см3 до 80 мг/см3. В работе [1] была представлена компьютерная программа для обработки рентгеновских изображений «свидетелей» и расчета плотности слоев малоплотных металлов..

Мишени из малоплотного висмута были использованы в экспериментах на Nd-лазере в Центре атомных исследований в Бомбее, в Индии [2].
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